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Division Ingenieria y Gestion de la Construccion
Area Resistencia de Materiales - RESMAT Piag. 1 ded

Informe de ensavo de absorcidn capilar

Correlativo Laboratorio N® 500587

SOLICITANTE

Solicitado por :  Materiales y Servicios para la Construccion CROM S.A
RUT 1 76.437.320-0

Direcciom Comercial :  Dr. Amador Neghme N°03639 M-9 - La Pintana

Teléfono : 7592447

Orden de compra N° : 06028-0909 del 10 de septiembre de 2009

Atencion Sr. :  Pablo Ossanddén

ANTECEDENTES

Se solicitdé la determinaciéon de la capacidad de absorcion capilar del

producto Impercromflex. La muestra del producto fue enviada a nuestro laboratorio por el
solicitante.

Fecha de ensayo ¢ entreel 01 y 14 de octubre de 2009

PROCEDIMIENTOS

La determinacion de la capacidad de absorcion capilar se realizé de

acuerdo al siguiente procedimiento:

a.
b.

Se considera el ensayo de 5 bloques de hormigéon de 200 x 200 x 400 mm.

Se procede al secado de los blogues a 105 £ 5 °C hasta masa constante. para posteriormente
acondicionarlos en camara a 23 + 2 °C y 50 £ 4 % de humedad relativa hasta lograr también
masa constante.

En esta condicion se procede al primer ensayo de los 5 bloques como patrén de referencia, en
esta etapa no se aplica el producto Impercromflex.

Se registra peso inicial de cada uno de los 5 bloques y se procede a su colocacién en un
recipiente nivelado con agua destilada, hasta una altura de 3 mm por sobre la parte inferior
del bloque.

Se registra los pesos de los bloques a intervalos de tiempo de 5, 10, 15, 30 minutos, 1, 2, 3, 4,
6 v 24 horas. Antes de cada pesada el bloque es secado superficialmente con un pafio
absorbente.

Una vez finalizado este ensayo se procede a repetir el punto b de este procedimiento.
Finalizado este acondicionamiento, se procedi6 a la apllcaclon de dos capas del producto
Impercromflex con un rendimiento aproximado de 1.8 kg/m’. Se acondiciona nuevamente en
camara a 23 + 2 °C y 50 £ 4 % de humedad por espacio de 3 dias.

Se procede a ejecutar el ensayo de acuerdo a lo indicado en los puntos d v e.
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RESULTADOS

a.- Probetas de referencia (sin aplicacion de Impercromflex)

Tiempo Absorciin de agua Ahsorciég clz},pilnr
() (kg/m’s ")
(min) | (s") | 1 2 3 4 5 | promedio | 1 2 3 4 5 | Promedio
0 000 | 0 o] o] o 0 0 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 0,00
5 | 224 |263 19223 [187] 72 147 1,57 [ 1,14 ] 0,04 [ 1,11 [ 0,43 0,88
10 | 3,16 [ 273 | 203 | 40 [ 207 [ 91 163 1,15 | 086 | 0,17 | 0,87 | 0,38 0,69
15 [ 387 |278 | 206 | 44 | 210 | 107 169 096 | 0,71 015072 [037 0,58
| 30 | 548 | 286|213 ]| 60 | 222 | 144 185 1070 | 052015054 | 033 0,45
60 | 775 1296 [ 219 ] 76 | 232 | 163 197 0,51 | 0,38 | 0,13 | 0,40 | 0,28 0,34
120 | 1095 | 305 [ 226 | 99 [ 246 | 178 211 037 [027]0,12[030]022 | 0726
180 | 1342 [ 314 [ 234 | 111 [ 262 [ 187 222 031 [ 023 | 0.11 | 026 | 0.19 0,22
240 | 1549 | 320 [ 237 | 122 [ 265 | 193 227 | 028 [020]0,11[023]017[ 020
360 | 18,97 | 327 | 242 | 134 | 270 | 200 235 023 [ 0,17 [ 0,10 | 0,19 | 0,14 0,17
| 1440 [3795 | 369 | 283 | 182 | 318 | 245 279 0,13 | 0,10 | 0.06 | 0,11 | 0,09 0,10

b.- Probetas con aplicacion de Impercromflex

Tiempo Absorcion de agua Ahsareié:_: Cﬁzpillir

i (g) x /fm’s )

(min) | (s'%) 1 2 3 4 5 promedio 1 2 3 4 5 Promedio
0 000 | 0 [ 0] o0oTo 0 0 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0.00
AR R NN 4 4 0,04 | 0,01 | 0,01 [003[002] 002
10 [ 316 [ 7 [ 3] 4 [6 6 5 1003|001 002]003][003] 002
15 | 387 | 2|3 |'@ | 7 6 5 0.02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 0,02
200 [ 348 | 715 | 4 | 8 8 6 0.02 | 0,01 [ 0,01 | 0,02 | 002 002
6o | 795 | 7 | 5 | & [ & 8 7 0,01 | 0,01 | 0,01 [ 0,01 001 | 0,01
120 (1095 8 [ s [ 6 |12 8 8 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 0.01
180 (1342 9 [ 7 [ 712 8 9 0.01 |.0,01 [ 0,01 [ 0,01 ] 0,01 0,01
240 (15491 11 | 7 [ 7 [ 13 ] 10 10 001 | 001 | 0,01 [ 001|001 | 00l
360 (1897 | 11 | 8 | 9 [ 16 | 11 1 0.01 | 0.01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 0,01
1440 13795 [ 23 [ 17 [ 20 [ 28 | 20 22 0,01 | 0,01 | 0,01 [ 0,01 | 0,01 0,01
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c.- Grificos comparativos de probetas con y sin Impercromflex

Los graficos que se muestran a continuacion corresponden al promedio de
las mediciones en los 5 bloques ensayados en cada condicion.
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Grafico N° 1: Agua absorbida en funcién de la raiz cuadrada del tiempo
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Grafico N° 2: Absorcion capilar en funcion de la raiz cuadrada del tiempo
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“La informacion contenida en el presente informe no podra set reproducida |otal o parcialmente
para usos publicitarios, <in la autorizacion previa y por eserito de DICTUC S.A
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